SMT2834- MUAYENE ELDIiVENI, PUDRASIZ, NONSTERIL

SMT Temel 1. Tibbi miidahale ve muayenelerde koruma saglamak amagli {iretilmis

Islevi: ' bt

SM Malzeme 2. Eldiven dogal kauguk lateksten imal edilmis, pudrasiz, non-steril 6zellife
Tanimlama sahip, tek kullanimlik olmalidir.

Bilgileri: 3. Eldivenin XS, S, M, L ve XL boylari olmalidir.

Teknik p 4. Eldivenlerin boyu en az 240 mm (kiigiik-ekstra kiigiik Olgtilerinde en az
Ozellikleri:

220420 mm) olmalidir

5. Eldivenler kullanim itibariyle ergonomik olmali, sag-sol ayrimi1 olmamali ve
giyildiginde eli kavramalidir.

6. Eldivenler paket igerisine diizgiin yerlestirilmis olmali ve kolayca alinmalidir

7. Eldivenler birbirine yapigik olmamali, kolayca giyilip ¢ikarilabilir olmalidur.

8. Eldivenin bilek kismu ¢ok siki ve ¢ok gevsek olmamalidir. Koncun kenari
yirtilma ve gevsemeyi onleyecek tutucu ozelligi olan kivrimli yapida imal
edilmis olmahidir.

9. Eldivenler giyilip miidahale igin cilde dokunulunca cilt hissedebilmelidir.

10. Eldivenin siv1 gegirgenligi olmamali iiretim sonrasinda, tizerindeki delik
oraninin tespiti agisindan EN 455-1 standartti geregince en ¢ok AQL seviyesi
1,5 olmalidir.

11. Yirtilmaya, delinmeye dayamikli olmali EN 455-2 standarti gereince kopma
dayanimi > 6,0 Newton olmalidir. Eldiven dokusu ince-kalin dalgali, piitiirlii

veya delik olmamali, saglam ve piiriizstiz olmalidir.
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SMT2834- MUAYENE ELDIVENI, PUDRASIZ, NONSTERIL

‘.SMT Temel 1. Tibbi miidahale ve muayenelerde koruma saglamak amagli (iretilmis
Istevi: olmalidur.
sM Malzene 2. Eldiven dogal kauguk lateksten imal edilmis, pudrasiz, non-steril 6zellige
Tanimlama sahip, tek kullanimlik olmalidir.
Bilgileri: 3. Eldivenin XS, S, M, L ve XL boylari olmalidir.
”.I.‘eknik x 4. Eldivenlerin boyu en az 240 mm (kiiciik-ekstra kii¢iik ol¢iilerinde en az
Ozellikleri: 220420 mm) olmalidir
5. Eldivenler kullanim itibariyle ergonomik olmali, sag-sol ayrimi1 olmamali ve
giyildiginde eli kavramalidir.
6. Eldivenler paket igerisine diizgiin yerlestirilmis olmali1 ve kolayca alinmalidir
7. Eldivenler birbirine yapisik olmamali, kolayca giyilip ¢ikarilabilir olmalidur.
8. Eldivenin bilek kismu ¢ok siki ve ¢ok gevsek olmamalidir. Koncun kenari
yirtilma ve gevsemeyi onleyecek tutucu ozelligi olan kivrimli yapida imal
edilmis olmahdir.
9. Eldivenler giyilip miidahale igin cilde dokunulunca cilt hissedebilmelidir.
10. Eldivenin sivi gegirgenligi olmamali iiretim sonrasinda, tizerindeki delik
oraninin tespiti agisindan EN 455-1 standartt1 geregince en ¢ok AQL seviyesi
1,5 olmalidur.
11. Yirtilmaya, delinmeye dayamkli olmali EN 455-2 standarti gereince kopma

dayanimi > 6,0 Newton olmalidir. Eldiven dokusu ince-kalin dalgali, piitiirlii

veya delik olmamali, saglam ve piiriizstiz olmalidir.
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